Рекомендуемая схема покрытия №1













· * материал используется при наличии механических дефектов поверхности (вмятины)

· ** материал используется при устранении дефектов поверхности на больших по площади поверхностях 

АКРИЛ


2К автоэмаль АКРИЛ 


(АК-1301)





МЕТАЛЛИК


Базисная эмаль МЕТАЛЛИК + 2К акриловый лак СТАНДАРТ (АК-1112) / 2К акриловый лак MS (АК-1115)








СИНТАЛ, АЛКИД


1. Автоэмаль СИНТАЛ меламиноалкидная (МЛ) (МЛ-1110; МЛ-12)


2. 1К автоэмаль АЛКИД воздушной сушки


(VIKA-60)





1. 1К грунтовка PRIMER антикоррозионный





1. 2К грунтовка FILLER 2+1 HS “мокрый по мокрому” акриловая


2. 2К грунтовка FILLER 3+1 акриловая


3. 2К грунтовка FILLER 6+1 акриловая 


(АК-0291)





1. 2К грунтовка WASH PRIMER 


фосфатирующая ВЛ-02


2. 1К грунтовка FILLER акриловая





*Шпатлевка “УНИВЕРСАЛЬНАЯ”


Шпатлевка “СТЕКЛО”


Шпатлевка “АЛЮМИНИЙ”


Шпатлевка “ОТДЕЛОЧНАЯ”


**Шпатлевка “РАСПЫЛЯЕМАЯ” полиэфирная





СТАЛЬ








