Рекомендуемая схема покрытия №3








* материал используется при окраске новой кузовной детали

МЕТАЛЛИК


Базисная эмаль МЕТАЛЛИК + 2К акриловый лак СТАНДАРТ (АК-1112) / 2К акриловый лак MS (АК-1115)








АКРИЛ


2К автоэмаль АКРИЛ 


(АК-1301)





АЛКИД


1К автоэмаль АЛКИД воздушной сушки


(VIKA-60)





1. 2К грунтовка FILLER 2+1 HS “мокрый по мокрому” акриловая


2. 2К грунтовка FILLER 3+1 акриловая


3. 2К грунтовка FILLER 6+1 акриловая 


(АК-0291)





*1К грунтовка АДГЕЗИОННАЯ для пластиков 


(КЧ-0309)





ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ








